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Detalhe R04 - Colmatagem na Fissura com Argamassa Convencional.

Em planta Corte C.01

(Situagdo existente)
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Detalhe 01

Fissura

Alvenaria existente

Detalhe 01 .
. Detalhe cava METODOLOGIA DE EXECUGCAO:
Alvenaria
fissurada Cava feito ao longo 2cm
do veio da fissura /ﬁ _ 01 - Desbastacéo das fissuras ao longo do seu comprimento, obtendo um goivete em forma
N de cone, continuo e uniforme, com largura de 2,0 cm e profundidade de 1,0 cm, conforme
|
R oLq ] Detalhe 01;
w3 P > ov 02 - Limpeza com jato de ar, para retirar todas as particulas soltas;
L IS T . . . .
Em _o_msﬁm 7 03 - Aplicar argamassa convencional com traco 1:3, (cimento:areia), desempenando a
(Em tratamento) s g > superficie a receber a colmatagem.
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Colmatagem com argamassa
convencional
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Desbastagao da fissura
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