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DETALHE R09 - ARGAMASSA PROJETADA NA FACE INFERIOR DA ARQUIBANCADA.
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CORTE C.02 - VIGA ARQUIBANCADA
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1 - Executar corte na alvenaria, ao longo da altura, com espessura de = 5cm e

profundidade de 5cm, onde necessario;

2 - Apicoar toda superficie da viga a receber tratamento e escarificagdo entorno

das armaduras em corroséo;

3 - Limpeza geral da superficie apicoada com jato d'agua e/ou jato de ar, retirando

todas as particulas soltas;

4 - Limpeza das armaduras em corrosao, utilizando escova de ago;

5 - Saturacéo de toda superficie apicoada com jato d'agua, na ocasido da aplicagdo

da argamassa;

6 - Aplicar argamassa projetada desempenada (e=2cm), trago 1:3 (cimento:areia),

com adigao de silica ativa e fibra de polipropileno;

7 - Instalar isopor e mastique elastico sikaflex-1 A PLUS com o PRIMER BR com

espessura de 2cm na junta de dilatacao;
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